Linoleum Veneto xf2— pasy, ¢tverce a akustické
Linoleum Allegro xf2, Style Elle/Emme xf2, Etrusco xf2
Linoleum Silencio xf2

Kompaktni a akustické Linoleum xf2 @ Tarkett

— pasy a ¢tverce
THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE

Postup pokladky LINOLEUM

Presvédcte se, ze veskeré specifikace a pokyny vyrobce jsou peclivé dodrzovany.

» Pokud si nejste jisti kteroukoliv ¢asti instalace, obratte se na zastupce spolecnosti Tarkett.

* Tyto informace se mohou ménit v disledku jejich neustalého zlepSovani.

» Pouzivejte nastroje ur¢ené pro pokladku linolea, napf. nasténnou rysovaci jehlu, kladivo na linoleum na spoje pfi
sténach, spojovaci rysovaci jehlu, ofezavac okraju.

» Pouzijte stejné Cislo Sarze pro kazdou souvislou plochu. Doporuc€uje se také, aby byl vyrobek pouzit v postupném
sériovém poradi. Upozornéni: Vzdy zkontrolujte délku roli linolea.

* Role skladujte vertikalné v bezpe¢né poloze na suchém misté, chranéné pred teplem, chladem, vihkosti, rzi a plisni,
bez jakéhokoli znecisténi. Nikdy role neskladujte na sob&, mohlo by dojit k jejich deformaci pod vlastni vahou.

* Krabice uchovavejte v malych uhlednych sloupcich (max. 5 krabic na sobé).

» Podlahovy material nechejte pfed pokladkou po néjakou dobu aklimatizovat.

pevny, tvrdy, hladky a nevystaveny vihkosti. Savost musi byt kontrolovana.

» Pouzivejte pouze lepidla doporu¢ena spolecnosti Tarkett. Vzdy dodrzujte pokyny vyrobce lepidla.

» Po provedeni prace, zkontrolujte, zda nové polozena podlahovina neni uSpinéna lepidlem.

Podklad musi byt vodorovny, €isty, bez zna¢ek (od popisovacl, fixi v§eho druhu, kuli¢kovych per, barev, atd., které by
mohly zpUsobit barevné zmény v disledku migrace), vyzraly, suchy, pevny, tvrdy, hladky (savost musi byt kontrolovana)
a nesmi byt vystaven vihkosti.

Pfiprava / vyschlost podkladu a instalaéni postupy by mély byt v souladu s pfisluSnou aktualni normou v zemi pouZiti.
Vyschlost pevného podkladu by méla byt niZzSi nez maximalni pfipustna urover vihkosti pfi testovani v souladu s touto
normou.

Napf. ve Velké Britanii musi byt relativni vihkost betonovych povrchud niz$i nez 75% a méné nez 2% pfi aplikaci metody
CCM. V Ceskévrepublice se postupuje bud podle DIN 18 356, ktera uznava méfeni vlihkosti pomoci CM pfistroje (v %
CM), nebo dle CSN 74 4505, ktera doporucuje méreni vihkosti gravimetrickou (vazkovou) metodou v % hmotnostnich.

Pfed vybérem samonivelani stérky si ovéfte, k jakému typu zatéZe bude podlahova krytina po polozeni vystavena.
Latexové vyrovnavaci smési nejsou vhodné pro mista, ktera budou vystavena silnému zatéZovému provozu, pfedevsim
tézkych, uzkych kolovych kust nabytkd (viz EN 12529 Kole¢ka a kola u nabytku ). Zkontrolujte kompatibilitu vyrovnavaci
smési a postupujte podle pokynu vyrobce vyrovnavaci smési.

Poznamka: Vylou€eni odpovédnosti (lepidla, vyrovnavaci smési, apod.)

PfestoZe spole¢nost Tarkett mize uvadét vybér vyrobcl lepidel, samonivelaénich stérek a povrchovych félii odolnych
proti vihkosti a jejich typy, nedavame zaruku pro uvedené vyrobky. Neni zaru¢eno, Ze seznam vyrobkl a vyrobcu je uplny
nebo aktualni.

Spole¢nost Tarkett nepfijima odpovédnost za to, Ze néktery z téchto vyrobkl selZe ve spojitosti s nékterym z jeho
vyrobkd. Je na odpovédnosti vyrobcu lepidel, samonivelaénich smési a povrchovych félii odolnych proti vihkosti a
dodavatell podlah, aby zajistili, Ze pouZivané vyrobky jsou vhodné pro toto pouZiti, a Ze jsou pouzivany v souladu s
doporuéenimi vyrobc(.
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Linoleum xf

Je dulezité uskladnit role/¢tverce po dobu nejméné 24 hodin pfed pokladkou pfi minimalni pokojové teploté 18 °C. Tato
teplota by méla byt udrzovana také po celou dobu pokladky.

Minimalni teplota podkladu by méla byt 15 °C.

Doporuéena relativni vihkost v mistnosti by méla byt 50 - 60%.

Casti podlahové krytiny musi byt nafezany na pozadovanou délku plus pridavek nékolika centimetril a mély by byt
ulozeny v mistnosti, ve které se maji pokladat. Dodavané role maji Sifi 2015 mm, vzdy sefiznéte okraje role pfed

samotnou pokladkou.

Ctverce by mély byt skladovany ve svych obalech, v malych thlednych sloupcich (max. 5 krabic na sobé).

Je nezbytné, aby podlahové topné systémy byly nainstalovany pfedem a aby byla ovéfena jejich spravna funkce pred
pokladkou podlahové krytiny.

Ujistéte se, Ze podlahovy topny systém je vypnut 48 hodin pfed zahajenim pokladky podlahové krytiny, a Ze z(stane
vypnuty po dobu nejméné 48 hodin po dokonceni pokladky. Zatimco podlahové vytapéni je vypnuto, mél by byt
zajistén, pokud je to zadouci, alternativni zdroj vytapéni, aby na misté pokladky byla zajisténa konstantni teplota 18 -
27 °C.

Postupné béhem nékolika dni zvySujte teplotu jen o nékolik stupri za den, dokud neni v mistnosti dosaZzena
pozadovana teplota.

Teplota by nikdy neméla prekrocit maximalni vyrobni pfijatelnou teplotu pro pokladani podlahovych krytin 27° C na

spodni strané podlahové krytiny (lepici linka). Tam, kde se pouziva podlahové vytapéni, doporu¢ujeme, aby vinylové
Ctverce byly svafeny za tepla.

PASY

Nejméné 24 hodin pfed pokladkou je tfeba material nafezat na pozadované
délky, nafezané pasy se musi aklimatizovat na misté, kde se maji pokladat
ploSnym poloZenim na podklad (nebo, neni-li to mozné, ve vertikalni poloze).

Naplanujte smér kladeni pasu v mistnosti tak, aby bylo zajiSténo — kdykoliv to
bude mozné — aby spoje nezasahovaly do dvefi, hlavnich zatézovych provoza,
vpusti a pisoari. Je-li mistnost pfiméfené Ctvercova, mély by byt pasy
pokladany soubézné se smérem pfichazejiciho svétla.

V dlouhych, uzkych mistnostech je nejlepsi pokladat pasy po délce mistnosti.
Rezte pasy na délku. Pokud je nezbytné vytahovani do soklu na fabion

(olistovani), mély by nafezané pasy byt delSi nez je délka mistnosti.

VSechny po sobé jdouci pasy by mély byt pokladany ve stejném sméru.
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Linoleum xf

CTVERCE

Pfed zahajenim pokladky &tverct urete zplsob pokladky s pfihlédnutim ke
tvaru mistnosti a k designu, kterym se ma pokladat. Podivejte se na rizné
metody a moznosti pokladky viz samostatny list.

Pokladejte ¢tverce v Sachovnicovém vzoru. |

Pred lepenim zafiznéte jeden okraj Sitky pomoci ofezavace okraju. PoloZte s prekrytim a sefiznéte druhy okraj pomoci
zatrhavace na spoje (po nalepeni) a dofiznéte hackovym nozem. Zalisujte tézkym valcem.

Na cely podklad by mélo byt pouzito akrylové lepidlo na linoleum.

Linoleum xf s jutovou podlozkou

Na cely podklad by mélo byt pouzito akrylové lepidlo na linoleum.

Lepidlo naneste pomoci hfebene B1 (350-400 g/m2) tak, jak doporuCuje fa Tarkett.

Linoleum xf s PES podkladem (étverce)

I?ouiijte lepidlo uréené vyrobcem. Lepidlo naneste pomoci hiebene Bl (350-400 g/m2) tak, jak doporucuje fa Tarkett.
Ctverce polozte v Sachovnicovém vzoru hranami k sobé a po umisténi rué¢né srovnejte a zatlacte do lepidla.
Rada Silencio

Pouzijte specifické akrylové lepidlo (viz seznam doporu€enych lepidel na samostatném listu).

Lepidlo naneste pomoci hfebene B1 (350-400 g/m2) tak, jak doporuCuje fa Tarkett.

Systém soklovych podlahovych list

Pouzijte kontaktni lepidlo (viz. navod pro pokladku rohovych list).
Lepidlo naneste pomoci hfebene B1 (350-400 g/m2) tak, jak doporuCuje fa Tarkett.

Podlahovou krytinu Elafono pokladejte jutovou podlozkou smérem nahoru vzdy hranami k sobé.

Smér pokladky: kdykoliv je to mozné, tak nejlépe je pokladat pasy Elafono a pasy linolea kfizem (napfic¢). Pokud
pokladate Elafono a linoleum ve stejném sméru, spoje Elafono a linolea musi mit vzajemny pfesah nejméné 50 cm.

Lepeni: pouzijte akrylové lepidlo pro linoleum (doporu¢ované pro linolea spole¢nosti Tarkett). Naneste pomoci hfebene
B1 v mnozstvi 350-400 g/m2.

Dulezité: Nepokladeijte linoleum, dokud neni lepidlo pod jiz poloZzenym Elafono pIlné vyschlé (asi 24 az 48 hodin po
pokladce).

1 Vice informaci samostatny list - Lepidla.

http://objektove.tarkett.cz/
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SVAROVANI

DULEZITE! Po nalepeni linolea xf vy&kejte s draZkovanim a svafovanim 24 - 48 hodin!
Vzdy si udélejte test pfed zahajenim svafovani.

« Ctverce se doporuduje svafit.
+ S drazkovanim a tepelnym svarovanim zaénéte alespon 24 az 48 hodin po nalepeni.
* Drazkujte pomoci U-drédZkovace, max. Sitka 3,5 mm, pomoci stroje nebo ru¢né.

« Dulezité: spoje musi byt zbaveny prachu.

* Hloubka: 2 mm do tloustky materialu - tésné nad povrchem juty (max. 2,5 mm). Nikdy nedrazkujte Linoleum
Silencio az do pénové hmoty.

* Pouzijte horkovzduSnou svafovaci pistoli vybavenou bé&Znou 5 mm rychlostni svafovaci tryskou (oteviena tryska).
Doporucéena teplota svafovani: asi 450 °C.

* Rychlost: svafujte rychlosti pfiblizZné 2 metry za minutu.
« Svéarovaci Snlru sefiznéte nadvakrat. Druhy fez Ize provést i kdyZ je svafovaci Snlra jesté tepla. Pouzijte ostry ndz ve
tvaru palmésice, napt.: niz znacky Mozart.

VYTAZENI DO SOKLU NA FABION

Misto, kam se maji pokladat rohové liSty, musi byt rovné, Gisté, bez jakychkoliv znacek (od popisovacl, fixi vSeho
druhu, kulickovych per, barev atd., které by mohly zpUsobit barevné zmény v disledku u$pinéni). Podklad musi byt
zdravy, suchy, pevny, tvrdy, hladky a nevystaven vihkosti.

PouZijte nastroje, ur€ené pro pokladku linolea, napf. sténovy zatrhavag, kladivko na linoleum pro spoje a v blizkosti
stén, krajovy zatrhavac, korkovou pfitlaénou desku.

1 — Samostatné rohové listy

Montaz
Nejprve polozte sokloveé listy tak, Ze prekryjete zbytek povrchu soklové listy, a pouzijte krajovy zatrhavac (po nalepeni).
Dobfe pritisknéte ke sténé a k podlaze.

Lepeni
Na cely podklad, na sténu a sokloveé listy pouzijte kontaktni lepidlo.

Svarovani
Vytvorte drazku pro svafovaci $iliru a svafte cely rohovy liStovy systém po celém povrchu podlahy alespon 24 hodin po
montdazi (pomoci svafovaci Sidry pro Linoleum xf).

http://objektove.tarkett.cz/
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2 — Nejbéznéjsi jsou dva systémy pokladky podlahovych list

a) Predem vytvarované linoleové podlahové listy

Linoleové podlahové lidty jsou k dispozici ve vSech barvach
kolekci Veneto, Allegro.

Pro vnitini i vnéjSi rohy nafezte podlahové listy pomoci pokosové
pily.

40
Ap})n:u.

Aluminium 8/10 100

b) Linoleovy lemovaci systém na tvarovacich profilech rohovych list (PVC profily PA20-25).

Nejprve namontujte tvarovaci profily rohovych list (sokld).

Narezte vnitini a vnéjSi rohy (pod uhlem 45°).

Budouci rozmér olemovani (Sitka) se nachystd pomoci paskové fezacky. Vnitfni a vnéjSi rohy se mohou pred
pokladkou nafezat pomoci 45° specialni Sablony.

Pouzijte kontaktni lepidlo a zaénéte s pokladkou od stény (narysujte si tuzkou linku) smérem k profilu rohové listy a k
zemi a pouzijte korkovou pfitlaénou desku.

DULEZITE! Vyékejte 48 az 72 hodin, neZ bude podlahovina vystavena zdtéZi nebo neZ se bude stéhovat nabytek.
Ochrana pokladky

Jestlize jsou po pokladce provadény stavebni prace, podlaha by méla byt vZdy chranéna tim, Ze na ni polozite lisovanou
drevovlaknitou desku nebo desku z pfeklizky. Kryci folie se nesmi pfilepit pfimo na podlahu.

Nevystavujte nové nainstalovanou podlahovou krytinu t€Zkému provozu zafizeni &i nabytku na kole¢kach brzy po
pokladce, protoZze timto mlze dojit k vytlaceni lepidla zpod podlahové krytiny. PIné zatiZzeni nové poloZené podlahoviny
nabytkem &i jinym zafizenim je ze stejnych didvodd mozné az po vyschnuti lepidla.

Pocatecni ¢isténi

Vycisténi mista se vzdy doporucuje pfed provedenim pokladky nové podlahoveé krytiny.
Zbytkové lepidlo by se mélo odstranit denaturovanym lihem a €istym hadfikem.

Lehce zaSpinéné podlahy: vysajte, zamette nebo vytfete vihkym mopem a odstrarite uvolnéné necistoty a stavebni prach.
Pro velké plochy je velmi efektivni kombinovany stroj (kombinovany Cistici stroj s valcovymi kartaci pro bezpe&nostni
podlahovou krytinu).

@ Tarkett

THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE
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